Bewertung der Faserqualität zum Screening

Die erreichte Punktzahl für die Faserqualität auf diesem Bogen sind das Resultat einer vom Beurteiler genommenen Probe. Die Untersuchungwurde von Yocom- McColl Testlabor durchgeführt. Die Punktzahl wurde von Yocom- McColl bestimmt und unter Zuhilfenahme eines exclusiv für das Alpaka- Register entwickeltes Computerprogrammes.

Kriterien für Huacaya-Alpaka-Faser


a. Durchmesser in Micron





Max. 15 Punkte


abzüglich 10 Punkte pro Micron über dem Maximum von 26 Micron


b. Standardabweichung





Max. 15 Punkte


abzüglich 5 Punkte pro 0,5 Micron über dem Maximum bei

max. Standardabw.



17 oder weniger



3,5



17,1 – 19




4,0



19,1 – 21




4,5



21,1 – 23




5,0



23,1 und mehr




5,5


c. Prozent Faseranteil über 30 Micron



Max. 15 Punkte

abzüglich  5 Punkte pro Prozentpunkt welcher 5% Faseranteil im Flies überschreitet


( z.B. 7% Faser über 30 Micron im Flies ergeben ein Abzug von 10 Punkten)
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Kriterien für Suri-Alpaka-Faser


a. Durchmesser in Micron





Max. 15 Punkte


abzüglich 10 Punkte pro Micron über dem Maximum von 27 Micron


b. Standardabweichung





Max. 15 Punkte


abzüglich 5 Punkte pro 0,5 Micron über dem Maximum bei

max. Standardabw.



17 oder weniger



4,5



17,1 – 19




4,5



19,1 – 21




5,0



21,1 – 23




5,5



23,1 und mehr




6,0


c. Prozent Faseranteil über 30 Micron



Max. 15 Punkte

abzüglich  5 Punkte pro Prozentpunkt welcher 5% Faseranteil im Flies überschreitet


( z.B. 7% Faser über 30 Micron im Flies ergeben ein Abzug von 10 Punkten)
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Unterschrift:






Datum:
